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" INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

FECHA RECEPCION | 180208

SOQLICITANTE 7 APPLICANT
DATE OF RECEPTION

AIDO (Asoc. Ind. de Optica)
Parc Tecnologic, s/n - Apdo. 139

ASUNTO | CLASIFICACION DE REACCION AL 46980 - Patema (Valencia)
SUBJECT | FUEGO (EUROCLASIFICACION). At Dita. Natividad Alcon

En Representacion de:
“PINTURAS AYELENSES, S.l”

DESCRIPCION [ . :
E IDENTIFICACION UNA MUESTRA REFERENCIADA: "ESMALTE SINTETICO PINAY".
"~ TLASMUESTRAS | .

DESCRIPTION AND
IDENTIFICATION OF
SAMPLES

ENSAYOS

REALIZADOS | - CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO SEGUN NORMA UNE EN 13501-:2007.
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE ACCORDING TO THE STANDARD UNE EN 13501-1:2007. -.

TESTS CARRIED OUT
Fecha Inicio: 18.02.2008
Fecha Finalizacion: 28.02.2008
Este informe tiene una validez de 5 afios / This repén has a validity of 5 years.
SE ADJUNTAN | — MUESTRA(S) LACRADA(S) PAG. DE
" ATTACHED SAMPLE(S) SEALED PAGE OF
Central: Plaza Emilio Sala, 1 Unidades Técnicas: Crevillente: Tel. 96 668 06 59 Fax: 96 668 11 89 www.aitex.es
E-03801 ALCOY (Alicante) SPAIN Ontinyent: Tel. 96 201 22 62 Fax: 96 291 20 81 www.madeingreen.com
Tel:+34 96 554 22 00 - info@aitex.es Paterna: Tel. 96 131 81 83 Fax: 96 131 81 83 www.cbservatoriotextil.com

Fax; +34 96 554 34 94 www.textil.org




CLASIFICACION / CLASSIFICATION
CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO SEGUN NORMA UNE EN 13501-

1:2007.

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE ACCORDING TO THE STANDARD UNE EN 13501-

1:2007.

Descripcion del material / Description of the material:

Caractenstlcas
S Characteﬁstr‘c_:._s._ :

Customer information..

:f-éi'iﬁ"ﬁéié'ﬁ"fdéltéii:eﬁfe Pl Dato medldolDetermmed-.

ReferencialTrade Name

ESMALTE SINTETICO PINAY

Especificaciones/Product
specifications

66 % DE SOLIDOS EN PESO

Aplicacion (uso final)
Application (final use)

ESMALTE SINTETICO PARA
APLICAR EN ESTRUCTURAS
" METALICAS

Montaje: SE APLICA SOBRE

PLANCHAS DE ACERO DE
0.8mm DE ESPESOR CON
UN RENDIMIENTO DE 11.6

m?/L
Espesor total/Total thickness .
(mm) " -
Densidad /Density (kgiL) 1.30
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CLASIFICACION /| CLASSIFICATION

CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO SEGUN NORMA UNE EN 13501-

1:2007.

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE ACCORDING TO THE STANDARD UNE EN 13501-

1:2007.

Clasificacion obtenida a partir de ios resultados de ios informes de ensayo 2008AN1005A,

2008AN1005B y 2008AN1005C.
Classification from the restits abtained on test reports 2008AN1005A, 2008ANT0058 and 2008ANT 005C.

- Informe 2008AN1005A: INFLAMABILIDAD CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION-

DIRECTA DE LA LLAMA /IGNITABILITY WHEN SUBJECTED TO DIRECT IMPINGEMENT OF FLAME.

" NIVEL ALCANZADO SEGUN NORMA UNE EN 1SO 11925-2:2002/
. PERFORMANCE LEVEL ACCORDING TO UNE EN1SO.11925-2:2002: .
"CUMPLEIPASS =~ - o=

) Informe 2008AN10058: DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO

MEDIANTE UNICO OBJETO ARDIENDO (SBI) / DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR

USING SINGLE BURNING ITEM (SBI).

" Valor mediol Meanvalue -

OF HEAT -OF COMBUSTION .

- Informe 2008AN1005C: DETERMINACION DEL CALOR DE COMBUSTION / DETERMINATION

NIVEL ALCANZADO SEGUN UNE EN 13501-1:2007/

PERFORMANCE LEVEL ACCORDING TO UNE EN 13501-1:2007 B st d0
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Fecha de emision del informe:
Date of issue: 28/02/2008

Raquel Mufioz Gonzalez

Jefe Dpto. Comportamiento al Fuego
Head of Fire Behaviour Dept.
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CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

1.- AITEX responde tinicamente de los resultados sobre los métodos de andlisis empleados, consignados en el informe y
referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a
éstos la responsabilidad profesional v juridica del Centro. Salvo mencidn expresa, las muestras han sido fibremente elegidas
y enviadas por el solicitante. .

2. AITEX no se hace responsable en ningin case del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretacion o usc
indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproduccion total o parcial sin Ia autorizacion de AITEX,-estd
totalmente prohibida.

3.- Los resultados se consideran propiedad de! solicitante y, sin autorizacion previa, AITEX se abstendra de comunicarlos a
un tercero. Transcurride un mes, AITEX podrd utilizar los resultados con fines estadisticos o cientificos.

4.- Ninguna de [as indicaciones formuladas en este informe puede tener el caracter de garantia para las marcas comerciales
que en su caso se citen.

5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se proceders a una comprobacion diimente en la sede central de AITEX.
Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquler reclamacion que reclba con causa en el informe, eximiendo a
este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo asi, y considerando los plazos de conservacién de las muestras.
6.- AITEX podra inciuir en sus informes, andlisis, resultados, etc., cualquier otra valoracion que juzgue necesaria, atn cuando
ésta no hubiere sido expresamente solicitada.

7.- Las incertidumbres estimadas de los ensayos acreditados por ENAC se encuentran a disposicion del cliente en AITEX.

8.- Los materiales o muestras sobre 1os que se realicen los ensayos sé conservaran en AITEX durante los DOCE MESES
posteriores a la emisién def informe, por lo que toda comprobacién o reclamacion Gue, en su caso, deseara efectuar el
solicitante, se debera ejercer en el plazo indicado.

9.- Este informe sélo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.

10.- Este informe no ser4 valido si presenta tachaduras o enmiendas.

11.- Los ensayos marcados con asterisco (Y no estan incluidos en el alcance de la acreditacion

LIABILITY CLAUSES

1. AITEX is liable only for the resuits of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to
the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre
being limited to these. Unless dtherwise slated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.

2.- AITEX shall not be fiable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document,
the reproduction of which, in whole or in part, is totally profibited without the express permission of AITEX. .
3.- The results are considered to be the properiy of the appiicant, and AITEX will not communicate them to third parties
without prior permission. After one meonth, AITEX may use the resulls for statistical or scientific purposes.

4.- None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.
5.- In the eventualily of discrepancies befween repors, a check fo settle the same will be carried out in the head offices of
AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a resulf of the report, exempting
this Centre from all fiability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.

6.- AITEX may inciude in its reports, analyses, resuits, elc., any other evaluation which it considers necessary, even when it
has not been specifically requested.

7.- The estimated uncertainties in the tests accredited by ENAC are at the client’ s disposal in AITEX.

8. - The tested samples will be stored in AITEX faciliies during the next TWELVE MONTHS after the report emission. Any
verification or complaint, requested by the client, will be made during the mentioned period.

9.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.

10.- This report will not be valid with deletions or amendments.

11.- Tests marked with an asterisk (*) are nol included within the scope of the accreditation
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