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DATE OF RECEPTION

AIDO (Ascc. Ind. de Optica)
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ASUNTO 46980 - Paterna (Valencia)

SUBJECT ENSAYOS DE REACCION AL
FUEGO (EUROCLASIFICACION)

Att.: Diia. Natividad Alcon

En Representacién de:
"PINTURAS AYELENSES, S.I”

DESCRIPCION
E IDENTIFICACION - UNA MUESTRA REFERENCIADA: "ESMALTE SINT_ETICO PINAY”

I LAS MUESTRAS

DESCRIPTION AND
IDENTIFICATION OF
SAMPLES

ENSAYOS ' .
REALIZADOS | - DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO OBJETO

ARDIENDQO (SBI). / DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM
TESTS CARRIED OUT (sBl).
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Fecha Finalizacion: 28.02.2008
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RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO
- OBJETO ARDIENDO (SBI).
DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM {SBl).

Normal standard: UNE EN 13823:2002
Equipo: SBI 7 Equipment: S8/

Introduccidn f introduction:

El ensayo del Unico Objeto Ardiendo (SBI) estd basado en una norma europea preparada por el
Comité Técnico CEN/TC 127 "Seguridad frente al fuego en edificios’”.

Ha sido desarrollada bajo un mandato dado a CEN por la Comisién Europea y soporta el requisito

esencial “seguridad en caso de incendio” de la Directiva de Productos de Construccion (89/106/CEE).

The "Single Buming ltem™ (SBI) test is based on an European Standard prepared by Technical Committee CEN/TC 127 “Fire
safely in Buildings”.

It has been developed under a mandate given fo CEN by the European Commission, and supports the essential requirement
“safely in case of fire” of the Conslruction Products Directive (89/106/CEE).

Acondicionamiento/ Conditioning:
El acondicionamiento se realiza segin norma UNE EN  13238:2002. Segln esta norma el

acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante.
The conditioning Is in accordance with the standard UNE EN 13238:2002. According to this standard the conditioning must be
by fixed period of time or untif constant weight.

~ Material a ensayat/ Test Materiat: .
La empresa ha proporcionado el material necesario para formar a partir de dos alas, llamadas -ala

corta y ala larga, 3 muestras de ensayo en forma de esquina necesarias para realizar este ensayo y

determinar las caracterfsticas de reaccion al fuego de este material. Las dimensiones de cada ala son

1000 x 1500 mm para el ala larga y 500 x 1500 mm para el ala corta.

The firm has provided the laboratory with enough material fo assemble 3 corer specimen consisting of two wings, designated

the short and long wings respectively, in order to determine the reaction to fire characteristics of the material. The dimensions of
the wings are 1000 mm x 1500 mm for the long wing and 500 mm x 1500 mm for the short wing.

Descripcion dej matenal I Descnptron of the matenal

o Dato medido

nformacwn del cilente
‘ - Determined data -

~“Customar. qurmaﬂqn _ e

Caracteristlcas_
‘Characteristics

ReferencialTrade Name ESMALTE SINTETICO PINAY “=n

B o esiProduct | 66% DE SOLIDOS EN PESO

Aplicacién (uso final) ESMALTE SINTETICO PARA

Application (final use)*” APLICARMEENFESET%CTU RAS -

Espesor total/ Total thickness . .
(mm)

Densidad /Density (kgiL) 1.30 e

* Para mas especificaciones, ver informe 2008AN1005 / For further details see report 2008AN1005.
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RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO

OBJETO ARDIENDO (SBI).
DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM (SB).

Montaje de fa muestral/ Mounting of the specimen: |.a muestra se monta sin juntas, aplicada sobre el

substrato con rodillo de espuma “poro 0” siguiendo rendimiento de 11.6 m?/L. / Sample is mounted without
Joints, applied on the substrate using a “0 pore” foam paint rolier with an efficiency of 11.6 m*/L.

Substrato / Substrate: Acero de 0.8mm de espesor / 0.8mm thickness steel

Fijado/ Fixing: Clavado con perfil en L. / Naited with L. profile

Fotografias muestral Samples photographs:

Antes / Before
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RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO

OBJETO ARDIENDO (SBI).

DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI).

Resultados/ Resuits:

Las siguientes obsetvaciones y datos han sido obtenidos a partir del ensayo:

- Por observacion visual antes, durante y después del ensayo
- Resultados registrados automaticamente

- Resultados calculados a partir de los datos anteriores
The following observations and data can be deducted from the test:

- visual observations before, during and affer the fest

- automatically meastired resuits

- results calculated from the data above

“Muestrat -

Wuestaz_

1 Fecha de ensayo/Date of testing

22/02/08

21/02/08 22/02/08
2 Horas de acondicionamiento .
Conditioning hours (n) NP NP Ne
3 Masa inicial/mitial mass (kg) 14.112 14.226 14.090
4 Masa Final/Final mass (kg) 14.110 14.194 14.086
. = Gondiciones antes del ensayo/Pre-testcondtions
5 Presion ambiente
Ambient pressure (Pa) 96459 96727 95689
6 Humedad relativa
ambiente/ambient refative 48.0 44.5 41.0
humidity (Y%oHz0)
7 Volumen extraccion ’
Exhaust rate combustion gases (M°*/s) 0.60 0.60 0‘6\1
8 Transmitancia de la luz .
Light transmission in exhaust duct (%) 100.02 99.98 100.00
9 Porcentaje O, )
Orfraction in exhaust duct (%} 20.948 20.947 2\0'953
10 Porcentaje CO,
COzfraction in exhaust duct {%) 0.040 0.040 0.040
11 T ambiente
Ambient temperature To(°C) 15.8 191 21.8
12'T media en la zona de
medicién/Mean temperature at the 21.93 22.15 23.45
height of the measuring section (°C)
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RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO

OBJETO ARDIENDO (SBI).
DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI).

Sucesos registrados/Recorde

13 Propagacion lateral llama ala larga No No No
LFSeqge

14 Fogonazos superficiales/Surface flash — — —

15 Humo que no entra en la campana
Smoke not entering hood

16 Caida de parte del material
Falfing of specimen parts

17 Fallo en la fijacion def soporte
Mutual fixing of backing board failed

18 Tendencia a la deformacion/caida

de la muestra/Tendency towards R — . —
distorfiony colfapse of the specimen

19 Sucesos adicionales/ Additional events —
20 Caida de gotas o particulas (antes o :
después de 10s)/ Flaming droplets/ No No _ No

particles (before or after 10s)

... Condiciones finales de ensayo/énd o test conditons

21 Concentration O, 20,931 : 20.932 20.958
Coneeniration 0, (v0l%) : : .

22 Concentration CO,
Concentration CO, (v0!%) 0.038 0.040 0.038

23 Transmitancia de la luz 99.62

Light transmission (%) _ ‘ _ 99,-65 99.78
Ut 1 Caledlo de resultados/Caiculated resuits e

24 FIGRA (W/s} = FIGRA 0.2MJ 0 o 0

25 THRgggs (MJ) (Liberacion total de 055 0.64 0.63

calor)

26 SMOGRA (m?s?) ‘ 0 0 0

27 TSPegygs (m2) (Produccion total de -

humos) 24.66 21.78 - 2397
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RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO
OBJETO ARDIENDO (SBI).
DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM (SBIi).

Resuitados valores medios/ Results mean vaiues:

EFIGRA (Wis) = FIGRA 0 }

SMOGRA {m?/s

| Caida de gotas o particulas
inflamadas /
Flaming droplets/particles

Definiciones! Definitions:

- FIGRA: Valor méximo del cociente de liberacion de calor de la muestra y el tiempo en que
ocurre, / Maximum of the quolient of heat release rate from the specimen an the time of its occurrence.
- FIGRAg ; my: Valor maximo def cociente de liberacion de calor de la muestra y el tiempo en que

ocurre, utilizando un umbral de THR de 0.2 MJ. / Maximum of the quotient of heat release rate from the
specimen an the time of its occurrence, using a THR threshold of 0.2 M.

- FIGRA.4 wy: Valor maximo del cociente de liberacion de calor de la muestra y el tiempo en que

ocurre , utilizando un umbral de THR de 0.4 MJ. / Maximum of the quotient of heat release rate from the
specimen an the time of ifs occurrence, using a THR threshold of 0.2 M.

Cuando FIGRAyz u; > 120 Wis, se considera FIGRAg4 wy / When EIGRAgz w > 120 Ws, FIGRAu s is
considered. ' '

- SMOGRA: Velocidad de crecimiento del humo. Valor maximo del cociente de produccién de

humo de la muestra y el tiempo en el que ocurre./ Smoke growth rate. The maximum of the quotient of smoke
production rate from the specimen and the time of ifs occurrence.

-~ THRgpgs: Liberacién total de calor durante los primeros 600 segundos de exposicion al quemador
principal / Total heat refease from the specimen in the first 600 s of exposure to the main burner flames. .

- TSPsoos: Produccion total de humo en los primeros 600 segundos de exposicidn al quemador
principal. / Total smoke production from the specimen in the first 600 s of exposure to the main bumer.

- LFS:Propagacion lateral de la llama en el ala larga de la muestra / Lateral flame spread on the long
specimen wing, :
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RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE UNICO
.OBJETO ARDIENDO (SBI). :
DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI).

Graficos/ Graphs:
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Fecha de emisidn del informe:
Date of issue: 28/02/2008

Raquel Mufioz Gonzalez

Jefe Dpto. Comportamiento al Fuego
Head of-Fire Behaviour Dept.
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CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

1.- AITEX responde Unicamente de los resultados sobre los métodos de analisis empleados, consignades en el informe y
referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a
éstos la responsabilidad profesional v juridica del Centro. Salvo mencion expresa, las muestras han sido libremente elegidas
y enviadas por el solicitante.

2.- AITEX no se hace responsable en ningun caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretacién o uso
indebido que.pueda hacerse de este documento, cuya reproduccién total o parcial sin la autorizacion de AITEX, estd
totalmente prehibida. .

3.- Los resultados se consideran propiedad de! solicitante y, sin autorizacién previa, AITEX se abstendrd de comunicarios a
un tercero. Transcurrido un mes, AITEX podra utilizar los resultados con fines estadisticos ¢ clentificos.

4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el cardcter de garantia para las marcas comerciales
que en su caso se citen,

5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederd a una comprobacion dirimente en [a sede central de AITEX,
Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualguier reclamacién que reciba con causa en el informe, eximiendo a
este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo asi, y considerando los plazes de conservacion de las muestras.
6.- AITEX podra incluir en sus informes, analisis, resultados, etc., cualguier otra valoracién que juzgue necesaria, atn cuando
ésta no hublere sido expresamente solicitada. .

7.- Las incertidumbres estimadas de los ensayos acreditados por ENAC se encuentran a disposicidn del cliente en AITEX.

8.- Los maleriales © muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservaran en AITEX durante los DOCE MESES
posteriores a [a emisién del informe, por lo que toda comprobacién ¢ reclamacion que, en su caso, deseara efectuar ef
solicitante, se debera ejercer en el plazo indicado. :

9.- Este informe s6lo puede enviarse ¢ entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.

10.- Este inferme no sera valido si presenta tachaduras 0 enmiendas.

11.- Los ensayos marcados con asterisco (*} no estén incluidos en el alcance de la acreditacion

LIABILITY CLAUSES

. 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to
the materials or samples indicated in the same which are in ifs possession, the professional and legal liability of the Centre
being fimited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.

2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this doctment,
the reproduction of which, in whole or in part, is totally prohibited without the express permission of AITEX.

3.- The results are considered to be the property of the applicant, and AITEX will not communicale them o third parties
without prior permission. After one month, AITEX may use the results for stalistical or scientific purposes.

4.- None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.
5.- In the eventuality of discrepancies belween reports, a check to settle the same will be caried out in the head offices of
AITEX. Also, the applicants undertake lo notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempling
this Centre from alf liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken info account.

6.- AITEX may include in ifs reports, analyses, resuils, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it
has not been specifically requested.

7.- The estimated uncertainties in the tests accredited by ENAC are at the client’ s disposal in AITEX.

8. - The lested samples will be stored in AITEX facitities during the next TWELVE MONTHS after the report emission. Any
verification or complaint, requested by the client, will be made during the mentioned period. .

9.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.

-10.- This report will not be valid with deletions or amendments.

11.- Tests marked with an asterisk {*) are not included within the scope of the accreditation
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