
Con cargas 

de tráfico

≥2,0 MPa

Responsable de Materiales de Construcción. Técnico Responsable

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

≥0,8 MPa

Sistemas Rígidos

Sin cargas 

de tráfico

PINTURAS AYELENSES S.L

3- Resistencia al frote húmedo, UNE-EN ISO 

11998 y UNE-EN 13300
Clase I

Sd > 50 m

3,65 µm

5 ≤ Sd ≤ 50 m

Espesor de la capa de 

aire equivalente (Sd)

Flujo de vapor            

de agua G     

Con cargas 

de tráfico

N.I.F.: B46203550

2- Determinación de la velocidad 

de transmisión agua-vapor 

(permeabilidad),                                              

UNE-EN ISO 7783:2012

Transmisión de                        

vapor de agua  V   

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Definiciones,

requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. UNE-EN 1504-2:2005 Sistemas de protección superficial para el

hormigón.

1- Determinación de la adherencia por tracción directa, 

UNE-EN 1542:1999

TENIS AZUL

Clase III

0,10 g/h

643

0,08 m

1,8 MPa

Requisitos

Clase I

Sistemas Flexibles

≥1,5 MPa

Plaza San José s/n

Sin cargas 

de tráfico

≥1,0 MPa

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492

Clase II

Espesor de la capa de aire equivalente Sd

Sd < 5 m

Bellaterra, 17 de Enero de 2020

46812 Aielo de Malferit (Valencia)

264 g/m
2
 * d

LGAI Technological Center S.A.                                                    
Campus UAB                                                                                         

Ronda de la Font del Carme s/n                                                                                       

E-08193 Bellaterra (Barcelona)                                                                     

Spain                                                                                                                                        

T +34 93 567 20 00

www.appluslaboratories.com

Factor de resistencia 

al vapor de agua µ

Ensayos Resultados

Producto:

INFORME DE ENSAYOS 
SIMPLIFICADO 

Nº 19/21404-3536-S 


		2020-01-17T15:10:55+0100
	RAUL MARTIN GARCIA


		2020-01-20T15:00:06+0100
	JUAN MARTINEZ EGEA




